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Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:  

 Fe = 56, Al = 27, Mg = 24, Ba = 137, Ca = 40, Zn = 65, Cu = 64, Ag = 108, Cl = 35,5

Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm) Tô vào ô tròn trong phiếu trả lời trắc nghiệm tương ứng với một chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước câu trả lời đúng.    
Câu 1: Trong quá trình sản xuất gang thép có thải khí gây ô nhiễm môi trường là
	A. CO2.
	B. N2.
	C. O2.
	D. H2.


Câu 2: Cho 13 gam kim loại X có hóa trị II tác dụng với khí clo dư tạo thành 27,2 gam muối. X là kim loại nào?
	A. Ba.
	B. Mg.
	C. Zn.
	D. Ca.


Câu 3: Chất nào tác dụng với dung dịch HCl loãng tạo ra muối và nước?
	A. AgNO3.
	B. Fe.
	C. Cu(OH)2.
	D. Al.


Câu 4: Dãy kim loại nào phù hợp với chiều tăng dần độ hoạt động hóa học?
	A. Cu, Al, Mg, K.
	B. K, Mg, Cu, Al.
	C. Cu, Al, K, Mg
	D. K, Mg, Al, Cu.


Câu 5: Sắt tác dụng với chất nào giải phóng ra kim loại?
	A. NaOH.
	B. MgCl2.
	C. CuSO4.
	D. HCl.


Câu 6: Dao sắt để lâu trong không khí bị gỉ. Chất trong không khí làm dao bị gỉ là

	A. O2.
	B. CO.
	C. H2.
	D. N2.


Câu 7: Trong công nghiệp quặng boxit được dùng để sản xuất kim loại
	A. Fe.
	B. Al.
	C. Cu.
	D. Na.


Câu 8: Phát biểu nào sau đây sai?
	A. Kim loại Cu có phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng.

	B. Kim loại Ba phản ứng mạnh với H2O.

	C. Kim loại Al phản ứng với dung dịch NaOH.

	D. Kim loại Fe không tan trong nước ở nhiệt độ thường.


Câu 9: Cho hỗn hợp gồm Zn và Cu vào dung dịch H2SO4 vừa đủ. Sản phẩm thu được sau phản ứng là

	A. ZnSO4.
	B. CuSO4.
	C. H2O.
	D. ZnSO4, CuSO4.


Câu 10: Gang là hợp kim của Fe, C và một số nguyên tố khác, trong đó C chiếm khoảng
	A. 7%.
	B. 10%.
	C. dưới 2%.
	D. 2% đến 5%.


Câu 11: Dãy gồm các kim loại đều tác dụng được với dung dịch H2O là
	A. Mg, Na, K.
	B. Na. Al, Ba.
	C. Na, K, Ba.
	D. Al, Fe, Mg.


Câu 12: Nhôm được sử dụng làm vật liệu chế tạo máy bay là do nhôm có tính
	A. có ánh kim.
	B. dẻo và bền.
	C. dẫn điện tốt.
	D. nhẹ và bền.


Câu 13: Cho 4,05 gam bột Al vào dung dịch AgNO3 dư đến phản ứng hoàn toàn. Khối lượng kim loại thu được là
	A. 21,6 g.
	B. 48,6g.
	C. 32,4g.
	D. 2,7 g.


Câu 14: Cho sơ đồ:  X           XCl2  

                                                XCl3  
   X là kim loại nào ?

	A. Al.
	B. Fe.
	C. Mg.
	D. Cu.


Câu 15: Cặp chất nào có xảy ra phản ứng hóa học?
	A. Ag và HCl.
	B. CuSO4 và NaCl.
	C. H2O và Ba.
	D. H2O và Fe.


Câu 16: Chất nào tác dụng được với dung dịch NaOH?
	A. Fe
	B. CO
	C. Al
	D. CuO


Câu 17: Để hòa tan hỗn hợp bột Al và Fe thì ta phải dùng dư
	A. nước.
	B. dung dịch NaOH.
	C. dung dịch NaCl.
	D. dung dịch HCl.


Câu 18: Kim loại nào sau đây dùng làm sạch dung dịch sắt nitrat có lẫn đồng nitrat?
	A. Fe
	B. Cu
	C. Al
	D. K


Câu 19: Phương trình hóa học nào viết đúng?
	A. Cu + 2HCl → CuCl2 + H2↑.
	B. 2Fe + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2↑.

	C. FeCl2 + Cu(OH)2  → Fe(OH)2↓ + CuCl2.
	D. ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O.


Câu 20: Ngâm một lá đồng nặng 5,6 gam vào 100 ml dung dịch MgCl2 20%. Sau một thời gian lấy lá đồng ra rửa sạch và sấy khô rồi đem cân. Khối lượng lá đồng sau khi cân lại là
	A. 3,2g.
	B. 5,6 g.
	C. 4g.
	D. 8,8g.


Phần II. Tự luận (5 điểm)

Câu 21. (2,5 điểm) Nêu hiện tượng quan sát được, viết phương trình hóa học xảy ra trong các trường hợp sau:

a. Rắc nhẹ bột nhôm trên ngọn lửa đèn cồn 

b. Cho một lượng nhỏ canxi cacbonat vào dung dịch axit clohiđric dư.

Câu 22. (2,5 điểm) Cho m gam hỗn hợp gồm nhôm và sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư sau phản ứng thu được 8,96 lít khí (đktc). Nếu cho m gam hỗn hợp trên vào dung dịch NaOH dư thấy còn lại 5,6 gam chất rắn không tan.

a. Viết PTHH xảy ra. 

b. Tính khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

----------------------------- HẾT -----------------------------

(Học sinh nộp lại đề cùng với bài làm)
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